TECHNISCHES MERKBLATT A IGATOR

macht's einfach.

V

Multimortel

WeiBer Universalmortel fur die Verklebung und Armie-
rung von Dammplatten in den ALLFAtherm-Dammsys-
temen sowie als filzbarer Oberputz. Geeignet fir die
Sanierung von WDV-Systemen und Putzfassaden so-
wie einsetzbar als Renoviermértel. Kann auch im So-
ckelbereich eingesetzt werden.

ALLIGATOR

Produktbeschreibung

Eigenschaften + Faserverstarkter Universalmortel
+  Gut filzbar
» Hohe Druckfestigkeit
* Hoch diffusionsfahig
» Ausgezeichnete Haftung
» Leichte Verarbeitung
» Klebe- und Armierungsmasse in einem Produkt
» Fir den Maschineneinsatz geeignet
» Lange verarbeitungsoffen
+ Sehr gutes Standvermdégen
* Umweltfreundlich

Anwendungsbereich AuBen und innen

Einsatzbereich » Einzusetzen als Klebe- und Armierungsmortel in Fassadenddmmsystemen
« Als Renoviermértel zum Uberarbeiten von alten, tragfihigen Putzflachen
» Als Dinnschichthaftputz
* Als filzbarer Oberputz
» Fir den Sockelbereich von Warmedamm-Verbundsystemen geeignet
» Fur die Risssanierung (Schwerarmierung) von Fassadenflachen

Werkstoffbeschreibung

Material Normalputzmértel (GP) nach DIN EN 998-1

Bindemittel Mineralische Bindemittel nach DIN EN 197-1 und DIN EN 459-1
Kunstharzdispersionspulver

Dichte p ~ 1,6 kg/dm?3

Wasserdampfdurchlassigkeit p <25 nach DIN EN 1015-19

kapillare Wasseraufnahme Kategorie: W ¢2 nach DIN EN 998-1
C < 0,20 kg/(m2-min®5) nach DIN EN 1015-18

Schichtstarke Armierung in WDVS: 3-7 mm
Oberputz: 2-3 mm
Renovierungsmértel: bis 10 mm

Druckfestigkeit Kategorie CS Ill nach DIN EN 998-1
3,5 N/mm2 bis 7,5 N/mm2 nach DIN EN 1015-11

Haftzugfestigkeit f z =2 0,08 N/mm2 nach DIN EN 1015-12
Bruchbild A, B oder C

Warmeleitfahigkeit A 10 dry,mat < 0,82 W/(mK) fir P=50 % nach DIN EN 1745
A 10 drymat < 0,89 W/(mK) flir P=90% nach DIN EN 1745
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Brandverhalten

Verbrauch

Farbton

Lagerhaltung

Hinweis
Untergriinde
Geeignete Untergriinde

Untergrundvorbereitung

Verarbeitung
Hinweis

Materialzubereitung
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Klasse A2-s1, dO nach DIN EN 13501-1

Verklebung von Dammplatten
ca. 3,5-5,0 kg/m?

Armierung
ca. 1,5 kg je mm Schichtdicke pro m?
(entspricht z.B. ca. 7,5 kg/m2 bei 5 mm Schichtdicke)

Renovierung
ca. 1,5 kg je mm Schichtdicke pro mz

Oberputz gefilzt
ca. 3,2 - 4,5 kg/m? bei 2-3 mm Schichtdicke

Bei diesen Verbrauchsangaben handelt es sich um Richtwerte.
Objektabhangige oder verarbeitungsbedingte Abweichungen sind zu berlcksichtigen.

NaturweiB3

Trocken, vor Feuchtigkeit geschiitzt, in original verschlossener Verpackung.
Material verarbeiten innerhalb von 12 Monaten.

Angegebene Festwerte stellen Durchschnittswerte dar, die, bedingt durch den Einsatz natirlicher Rohstoffe, von
Lieferung zu Lieferung geringfligig abweichen kénnen.

Mauerwerk und Beton mit oder ohne Putz bzw. Untergriinde geman den Angaben der WDVS-Zulassungen / Bau-
artengenehmigungen.

Fensterbanke und Anbauteile abkleben.
Glas, Keramik, Klinker, Naturstein, lackierte, lasierte und eloxierte sowie zu schiitzende Flachen sorgféltig abdecken.

Der Untergrund muss frostfrei, fest, trocken, fett- und staubfrei sein und fiir gedlibelte WDVS eine ausreichende
Tragfahigkeit fir den Einsatz von Dibeln besitzen. Verunreinigungen und trennend wirkende Substanzen (z. B.
Schaldl) sind zu entfernen. Schadhafte, blatternde Anstriche und Strukturputze sind weitméglichst zu entfernen.
Putzhohlstellen sind abzuschlagen und beizuputzen.

Stark saugende, sandende oder mehlende Oberflachen sind griindlichst bis zur festen Substanz zu reinigen und zu
grundieren.

Die Vertraglichkeit eventuell vorhandener Beschichtungen mit dem Klebemértel ist sachkundig zu prifen.

Zu beachten sind die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung / allgemeine Bauartengenehmigung der zugrundelie-
genden WDV-Systeme und die Technischen Informationen der Produkte.

25 kg Material (ein Sack) in ca. 5-6 | Wasser

Das Material kann mit einem kraftigen, langsam laufenden Rihrwerk oder Zwangsmischer und sauberem, kaltem
Wasser zu einer klumpenfreien Masse angeteigt werden.

Nach ca. 3-5 Minuten nochmals durcharbeiten. Falls erforderlich, ist die Konsistenz nach dieser Reifezeit mit etwas
Wasser nachzustellen.

Witterungsabhéangig betragt die Verarbeitungszeit ca. 1,5 Stunden (Topfzeit).

Bereits angesteiftes Material keinesfalls mit Wasser wieder gangbar machen.
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Verarbeitung als Kleber * Manuelle oder maschinelle Verarbeitung moglich
»  Dammplatten mind. 10 cm versetzt im Verband verlegen und dicht stoBen
+ StoB- und Lagerfugen missen kleberfrei bleiben
» Fugen zwischen den Dammplatten nie mit Kleber verschlieBen
» Fugen <5 mm mit geeignetem schwerentflammbaren Fugenschaum verfillen
» Fugen und Fehlstellen > 5 mm mit gleichwertigen Dammestoffstreifen schlieBen
* Anden Gebaudeecken Da@mmstoffe verzahnen
» Auf flucht- und lotrechte Verarbeitung achten
» Unbeschichtete Mineralwolle-Dammplatten im Klebebereich vorspachteln (Press-Spachtelung)

+ Beschadigte Dammplatten dirfen nicht eingebaut werden

Wulst-Punkt-Methode

Auftragen einer umlaufenden Wulst am Plattenrand und Klebepunkten in der Mitte.

» Putzsysteme - Klebekontaktflache > 40 %

Vollflachige Verklebung

Bei ebenen Untergriinden kann der Kleber mittels einer Zahnspachtel/Zahntraufel vollflachig aufgebracht werden.
Die Dammplatten sind unverziglich, spatestens nach 10 Minuten, mit der Seite, auf die der Klebemértel aufgetragen
wurde, am Untergrund einzudriicken, einzuschwimmen und anzupressen.

Mineralwolle-Lamellendammplatten missen immer vollflachig verklebt werden.

Maschinelles Verkleben (Teilflachenverfahren)

Das Material maschinell auf den Untergrund in Form von senkrechten Wilsten aufspritzen. Die Klebewdilste miissen
ca. 5 cm breit und in der Wulstmitte mindestens 10 mm dick sein. Der Achsabstand darf 10 cm nicht Uberschreiten.
Die Dammplatten sind unverziiglich in das frische Klebemaértelbett einzudriicken, einzuschwimmen und anzupressen.
Um Hautbildung zu vermeiden, darf nur soviel Kleberfladche vorgelegt werden, wie unmittelbar mit Ddmmplatten
belegt werden kann.

» EPS-Platten - Klebekontaktflache = 60 %

* Mineralwolle-Dammplatten - Klebekontaktflache > 50 %

Verarbeitung als Armierer Zur Sicherstellung einer gleichméaBig ebenen Oberflache und zur Stabilisierung der Dammstoffoberflache bei Mine-
ralwolle-Dammplatten wird vor dem Aufbringen der Armierungsschicht eine Ausgleichsspachtelung empfohlen. Dazu
eine erste Lage mit dem Armierungsmdrtel in ca. 2 mm Schichtdicke vorspachteln und durchtrocknen lassen.

+ Im Eckbereich von Gebaudedffnungen zuséatzlich Gewebeeckpfleil, Sturzeckwinkel oder Gewebestreifen (ca. 25
x 25 cm) diagonal in die Armierung einbetten.

» Anputzleisten, Eckschienen und Profile vollflachig in die Armierungsmasse einlegen und ausrichten. Beim Einsatz
des Eckwinkels-Kunststoffecke die Gewebebahnen lediglich bis an die Kante fiihren.

» Armierungsmasse mit rostfreier Stahltraufel oder maschinell auftragen. Kontrolle der Schichtstéarke mit entspre-
chender Zahntraufel. Die Schichtdicke der Armierung muss gleichmaBig sein.

» Das Armierungsgewebe (Gittermatte) vollflachig so einbetten, dass es bei Armierungsschichtdicken bis zu 4 mm
mittig, oberhalb 4 mm im oberen Dirittel liegt.

» StéBe des Gewebes sind ca. 10 cm zu Uberlappen.

» Nachfolgend nass in nass Uberspachteln, so dass eine vollflachige Abdeckung des Gewebes sichergestellt ist.

Verarbeitung als Material zum Ausgleich von Untergrundunebenheiten bis 10 mm maschinell oder manuell mit rostfreier Stahltraufel

Renovierungsmértel auftragen und mit Kartétsche egalisieren, bei Bedarf Gittermatte im oberen Drittel einbetten.

Bei zweilagigem Auftrag muss die erste Lager erstarrt, jedoch nicht durchgetrocknet sein.

Bei Verarbeitung als Renovierungsmoértel auf Warmedamm-Verbundsystemen ist immer ein Gewebe im oberen
Drittel einzubetten.

Als Diinnschicht-Haftputz auf Beton ohne Sinterschicht, XPS/R- und HWL-Platten etc. das Material mind. 5 mm dick
auftragen und mit einer groben Zahntraufel durchkdmmen bzw. mit einem Besen aufrauen. Wartezeit = ca. 1 Tag
pro mm Schichtdicke, bevor der Unterputz aufgetragen wird.

Verarbeitung als Dinnlagige Oberputze mit KorngroBen < 3 mm erfordern ggf. besondere MaBnahmen, z.B. Grundierung, Aus-

Strukturschicht (Oberputz) gleichsspachtelung, Anstrich.

Material per Handauftrag oder maschinell in gleichméaBiger Schichtdicke aufziehen. Wahrend des Erstarrungsvor-
gangs die Oberflache glatten oder mit Schwammscheibe filzen. Durch das Filzen des Materials mittels Schwamm-
scheibe kénnen sich an der Putzoberflache unregelmaBig Bindemittel und/oder Feinteile aus der Putzmatrix anrei-
chern, die sich haftmindernd auf nachfolgende Beschichtungen auswirken kénnen.

Zusammenhangende Flachen zur Vermeidung von Anséatzen in der Strukturschicht ohne Unterbrechung fertigstellen.
GroBe Fassaden in Abschnitte gliedern, nass in nass kontinuierlich auftragen und strukturieren.
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Die gefilzte Oberflache abschlieBend nach Durchtrocknung mind. 2-lagig mit einer geeigneten Fassadenfarbe be-
schichten. Zur Sicherstellung einer ausreichenden Haftung und zur Regulierung der Saugfahigkeit wird vor dem
Aufbringen von nachfolgenden Beschichtungen eine dem geplanten Anstrichsystem entsprechende Grundierung
empfohlen.
Verarbeitung im Bei Einbindung des Mortels unter Gelandeoberkante ist ein zusatzlicher Feuchteschutz bis ca. 50 mm Uber Gelan-
Sockelbereich deoberkante vorzusehen.
Maschinelle Verarbeitung » Durchlaufmischer z.B. inoMIX F51 oder m-tec D10
» Forderpumpe z.B. m-tec P 25 V
*  Mischpumpe z.B. InoCOMB Maxi power oder PFT G4
Forderschlduche:
Anfangsschlauche — Innen @ 35 mm; Endschlauch — Innen @ 25 mm
Férderwege/ -hbhe:
Maximale Férderweite 30 m; maximale Férderhéhe 20 m
(temperaturabhangig)
Spritzgerét:
Disen-@ 8 - 12 mm
Férderschlduche vor dem reguléren Betrieb mit Kalkschlamme oder Kleister vorspulen.
Bei Arbeitsunterbrechungen den Férderschlauch nicht in direkter Sonneneinstrahlung stehen lassen, Materialbehal-
ter z. B. mit Folie abdecken und Pistole und Diise unter Wasser aufbewahren. Standzeit max. 30 min. bis zum
Weiterverarbeiten, da sonst das Material im Schlauch erharten kann.
Vor einer Arbeitspause ist der Materialbehélter in der Férderpumpe beim "offenen System" (Durchlaufmischer +
Férderpumpe) weitestgehend leer zu fahren, um einer Material-Tunnelbildung beim Wiederanfahren vorzubeugen.
Wird dies nicht beachtet, muss das Material ggf. vor dem Anfahren der Maschine (bei ausgeschalteter Maschine)
"gangbar" gemacht werden.
Die Vorgaben der Maschinenhersteller sind zu beachten.
Wartezeit Grund- bzw. Zwischenanstriche miissen vor der weiteren Uberarbeitung trocken sein.
Die Wartezeit zur Uberarbeitung ist u.a. abhéngig von den Witterungsbedingungen und der Schichtdicke. Die An-
gaben beziehen sich auf Umgebungstemperaturen von 20 °C und 60 % rel. Luftfeuchtigkeit und dienen als Orien-
tierung.
Eine gegebenenfalls notwendige Verdiibelung soll erst nach ausreichender Verfestigung des Kleberbetts erfolgen.
Dunkle Farbgebungen des Oberputzes erfordern ggf. besondere MaBnahmen.
Die Armierungsschicht / der Unterputz muss ausreichend gleichmaBig getrocknet sein.
Wartezeit nach Verklebung
» Verdiibelung mind. 24 Stunden
» Armierung ca. 3 Tage
Die Armierungsschicht muss ausreichend gleichméBig getrocknet sein.
Wartezeit nach Armierung
» Mineralische Oberputze mind. 1 Tag pro mm Schichtdicke, mind. jedoch 2 Tage
» Pastdse Oberputze mind. 5 Tage
Wartezeit nach Oberputz
* Mineralische Oberputze mind. 1 Tag je Millimeter Auftragsdicke, mind. jedoch 7 Tage
Beschichtung Aufgrund ihrer speziellen Eigenschaften sind bei eingeférbten mineralischen Putzen Abweichungen im Farbton und
Fleckenbildung nicht immer zu vermeiden.
Dies stellt keinen technisch-funktionellen Mangel dar und kann nicht beanstandet werden.
Um FarbungleichmaBigkeiten zu vermeiden, sind eingefarbte Putzflachen zusétzlich mit einem Egalisationsanstrich
oder einer geeigneten Fassadenfarbe im Putzfarbton zu tberarbeiten.
Durch Auftrag einer mit Filmschutz ausgeristeten Fassadenfarbe |&sst sich das Risiko eines Befalls durch Mikroor-
ganismen deutlich verringern.
Bei Hellbezugswerten (HBW) unter 20 muss der Putz in WDVS nach Durchtrocknung je nach Anforderung mit einer
solar-reflektierenden Fassadenfarbe (TSR-Wert > 25) in mindestens zwei Lagen beschichtet werden.
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Verarbeitungsbedingungen

Reinigung der Werkzeuge
Hinweise

Gefahrenhinweise und
Sicherheitsratschlage

Giscode
Deklaration der Inhaltsstoffe

Sicherheitsdatenblatt
beachten

VOC Gehalt
(in Gramm pro Liter)

WGK

Entsorgung

V

Auf massiven Wandbildnern sind unter Hellbezugswert 30 besondere MaBnahmen zu ergreifen, z.B. ein zuséatzlicher
Armierungsputz mit vollflachiger Gewebeeinlage auf dem Leichtunterputz und/oder eine solar-reflektierende
Fassadenfarbe.

Wahrend der Verarbeitung- und in der Trocknungsphase diirfen die Umgebungs- und Untergrundtemperaturen nicht
unter +5°C und Uber +30°C liegen. Nicht unter direkter Sonneneinwirkung, bei starkem Wind, Nebel oder hoher
Luftfeuchtigkeit verarbeiten.

Auf das Merkblatt "Verputzen, Warmedammen, Spachteln, Beschichten bei hohen und niedrigen Temperaturen”
vom Bundesverband Ausbau und Fassade wird verwiesen.

Bei ungunstigen Witterungsbedingungen sind geeignete MaBnahmen zum Schutz der bearbeiteten Fassadenflachen
zu treffen.

Sofort nach Gebrauch mit Wasser unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften.

Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschaden. Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder
Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen. Staub oder Nebel nicht einatmen.
Nach Gebrauch Haut griindlich waschen. Schutzhandschuhe/ Augenschutz tragen. BEIKONTAKT MIT DEN AUGEN:
Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spuilen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen.
Weiter spiilen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen. Enthalt: Zement, Portland-, Chemikalien,
Calciumdihydroxid. WaBrige Zementaufschlammungen wirken alkalisch

Zusatzliche Hinweise: Tragen Sie lange Hosen! Vermeiden Sie langeren Hautkontakt mit dem Putz. Betroffene
Hautteile sind sofort griindlich mit Wasser zu sdubern. Je langer frischer Putz auf Ihrer Haut verbleibt, umso gréBer
ist die Gefahr von ernsten Hautschaden. Den Arbeitsschutzhinweisen des Herstellers wahrend der Verarbeitungs-
phase sind unbedingt Folge zu leisten.

ZP1 zementhaltige Produkte, chromatarm
Polyvinyacetat-Dispersion, Zement, Calciumhydroxid, silikatische Fillstoffe, Additive

Né&here Angaben: Siehe Sicherheitsdatenblatt
<1g/l
1 (schwach wassergefahrdend)

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Ausgehartete Materialreste sind als gemischte Bau- und Abbruch-
abfélle zu entsorgen.

Mit diesem Merkblatt kénnen nicht alle Anwendungsfalle abgedeckt werden. Deshalb ist daraus keine absolute Verbindlichkeit und
Haftung abzuleiten. Der Verarbeiter ist in jedem Fall verpflichtet, den Untergrund fachménnisch zu priifen und die Produkteignung
daraufhin zu beurteilen. Im Zweifelsfall bitte den anwendungstechnischen Beratungsdienstder ALLIGATOR FARBWERKE kontaktieren.
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