TECHNISCHES MERKBLATT A IGATOR

macht's einfach.

V

Carbon-Abdichtspachtel

Hochelastische und carbonfaserverstarkte zweikom-
ponentige Klebe- und Armierungsmasse zum Verkle-
ben und Armieren von Dammplatten sowie als Feuch-
teschutz fir WDVS / Putz im Sockel- und erdberlhr-
ten Bereich und zum Erstellen einer zuséatzlichen Ab-
dichtungsebene unter Fensterbanken.
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Produktbeschreibung

Eigenschaften

Anwendungsbereich

+ 2K-Gebinde - Pulverkomponente im Kombi-Deckel
» Haftet auf Bitumen

» Carbonfaserverstarkt

» Frostbestandig

» Sehr gute Anfangs- und Endhaftung

* Risstberbriickend

» Wasserabweisend

Verklebung von Sockel- und Perimterddmmplatten im Spritzwasserbereich und bis zu einer Tiefe von ca. 20 cm
unter der Gelandeoberkante an Fassaden (Wassereinwirkungsklasse W4-E).

Armierung von Sockel- und Perimterdammplatten im Spritzwasserbereich und bis zu einer Tiefe von ca. 20 cm
unter der Gelandeoberkante an Fassaden (Wassereinwirkungsklasse W4-E).

Als Feuchteschutz - Schiamme (Anstrich) oder Spachtellage auf mineralischen und pastésen Putzen im Spritzwas-
ser- und im erdberiihrten Bereich.

Als zusétzliche Dichtebene unter Fensterbanken bei deren nachtréglichem Einbau.

Werkstoffbeschreibung

Bindemittel

Dichte

Verpackung

Wasserdampfdurchlassigkeit

Haftfestigkeit

Wasseraufnahme

Brandverhalten

Stand: 12/24

Kunststoffdispersion
Zement

ca. 1,2 g/m? (ohne Pulverkomponente)
ca. 1,3 g/m?3 (angemischt 1:1) kg/dm?

18 kg Eimer als Kombigebinde:
Komponente A (Flissigkomponente): 9,0 kg
Komponente B (Pulverkomponente): 9,0 kg (3 x 3 kg)

Kategorie V3 (niedrig) nach DIN EN 15824
sd > 1,4 m nach DIN EN ISO 7783

fu = 1,1 MPa nach DIN EN 1542

Kategorie W3 (niedrig) nach DIN EN 15824
w < 0,1 kg/(m2h'’2) nach DIN EN 1062

Klasse C-s2, d0 nach DIN EN 13501-1
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Verbrauch i
Anwendungsgebiet angemischtes
Material
Kleber ca. 4,0 kg/m?
Armierungsschicht
- bei Nennschichtdicke 3 mm ca. 3,6 kg/m?
- je mm Schichtdicke ca. 1,2 kg/m?
Feuchteschutz
- als Anstrich (zweifach) ca. 2,0 kg/m?
- als Spachtellage 2 mm ca. 2,4 kg/m?
Farbton Braungrau nach Anmischung
Lagerhaltung Kuhl, trocken, frostgeschitzt und Vermeidung groBer Temperaturschwankungen.
Haltbar in original verschlossener Verpackung mind. 18 Monate.
Untergriinde
Geeignete Untergriinde « Ubliche mineralische Untergriinde (Putze, Beton, Mauerwerk)
+  Dammplatten in WDVS und Perimeterddmmplatten
+ Bitumindse Bauwerksabdichtungen (Bitumen- und Polymerbitumenbahnen, PMBC)
» Mineralische Dichtschlammen (MDS)
» Organische Untergriinde (gestrichene und ungestrichene Putze)
Klebeversuche werden empfohlen.
Untergrundvorbereitung Der Untergrund muss frostfrei, fest, trocken, fett- und staubfrei sein und fiir gedilibelte WDVS eine ausreichende
Tragféhigkeit fir den Einsatz von Dibeln besitzen. Verunreinigungen und trennend wirkende Substanzen (z. B.
Schaldl) sind zu entfernen. Schadhafte, blatternde Anstriche und Strukturputze sind weitméglichst zu entfernen.
Putzhohlstellen sind abzuschlagen und beizuputzen.
Stark saugende, sandende oder mehlende Oberflachen sind griindlichst bis zur festen Substanz zu reinigen und zu
grundieren.
Die Vertraglichkeit eventuell vorhandener Beschichtungen mit dem Klebemortel ist sachkundig zu prdifen.
Bitumindse Untergriinde missen ausreichend abgeluftet sein.
Verarbeitung
Hinweis Zu beachten sind die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung / allgemeine Bauartengenehmigung der zugrundelie-
genden WDV-Systeme und die Technischen Informationen der Produkte.
Auftragsverfahren Kellenauftrag
Streichen
Materialzubereitung Kleber, Armierer, Feuchteschutz-Spachtel: 1 Gewichtsanteil Pulverkomponente B in 1 Gewichtsanteil pastése
Komponente A.
Anmischung mit Elektroriihrwerk oder Zwangsmischer bis eine homogene, klumpenfreie Konsitenz entsteht.
Feuchteschutz-Anstrich: Material ist mit max. 8 % Wasser auf Verarbeitungskonsistenz einstellbar.
Nicht mehr Material anmischen, als innerhalb von 30 Minuten bei 20-25 °C verarbeitet werden kann. Bereits ange-
steiftes Material keinesfalls mit Wasser wieder gangbar machen.
Verarbeitung Verarbeitung als Kleber
*Manuelle Verarbeitung méglich
*Dammplatten mind. 10 cm versetzt im Verband verlegen und dicht stoBen
*StoB3- und Lagerfugen missen kleberfrei bleiben
*Fugen < 5 mm mit geeignetem schwerentflammbaren Fugenschaum verftillen
*Fugen und Fehlstellen > 5 mm mit gleichwertigen Dammestoffstreifen schlieBen
*An den Gebaudeecken Dammstoffe verzahnen
«Auf flucht- und lotrechte Verarbeitung achten
*Beschéadigte Ddmmplatten diirfen nicht eingebaut werden
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Wulst-Punkt-Methode
Auftragen einer umlaufenden Wulst am Plattenrand und Klebepunkte in der Mitte.

* Putzsysteme - Klebekontaktflache > 40 %

Voliflachige Verklebung

Bei ebenen Untergriinden kann der Kleber mittels einer Zahnspachtel/Zahntraufel vollflachig aufgebracht werden.
Die Dammplatten unverzlglich, spatestens nach 10 Minuten, mit der Seite, auf die der Klebemortel aufgetragen
wurde, am Untergrund eindrlicken, einschwimmen und anpressen.

Hinweis

Eine zusatzliche Verdiibelung der Dammplatten > 150 mm Uber Gelandeoberkante wird empfohlen.

Zu beachten sind die Datenblatter des jeweiligen Dammstoffes und die anstehenden Grundwasserverhaltnisse.
Verklebte Dammplatten bis zur Durchtrocknung vor dem Abrutschen sichern. Vor dem Anfiillen des Gelandes und
ggf. Rutteln muss das Material durchgetrocknet sein. Im Perimeterbereich ist zum Schutz vor Besch&digungen
bauseits eine Schutzschicht (z.B. Noppenbahn mit Gleitschicht) vorzusehen. Beim Ubergang zu einer bestehenden
(bauseits angebrachten) Perimeterddmmplatte das Material auf die Schnittkante der vorhandenen Perimeterdam-
mung auftragen und die einbindende Sockelddmmplatte bei der Verklebung darin einsumpfen.

Verarbeitung als Armierung

Vor dem Armieren Eckschienen vollflachig in das Material einlegen und ausrichten. Beim Einsatz vom Eckwinkel-
Kunststoffecke die Gewebebahnen lediglich bis zur Kante fiihren.

Material in 2-3 mm Schichtdicke mit rostfreier Stahltraufel aufziehen und mit einer Zahntraufel 10x10 mm durchk@m-
men.

Gittermatte in offenes Mortelbett ca. 10 cm Uiberlappend einlegen und planspachteln. Das Armierungsgewebe muss
vollstandig eingebettet sein. Das Gewebe so einbetten, dass es im oberen Drittel der Armierungsschichtdicke
liegt.

Im Eckbereich von Gebaudedffnungen zusatzlich Gewebeeckpfeil, Sturzeckwinkel oder Gewebestreifen (25 x 25
cm) diagonal in die Armierung einbetten.

Erfolgt auf die durchgetrocknete Armierungsschicht eine nachfolgende Uberarbeitung mit einem (pastésen) Ober-
putz, muss in Abhangigkeit der Einbausituation ein entsprechender Feuchteschutz ausgefiihrt werden.

Verarbeitung als Feuchteschutz

Die Schlussbeschichtung bis mind. 5 cm Uber Gelandeoberkante mit einem Feuchteschutz versehen.Unter die
Gelandeoberkante einbindende Dammstoffe, Armierungslagen und Schlussbeschichtungen im Anschluss zur
Bauwerksabdichtung oder im Ubergang zu einer vorhandenen Perimeterddmmung mit einem Feuchteschutz ver-
sehen. Dazu das angemischte Material mit max. 8 % Wasser verdinnen und mind. zweilagig mit Pinsel oder
Burste satt auftragen, so dass eine mdéglichst gleichmaBige Schichtdicke erreicht wird. Zwischen den beiden Anstri-
chen muss das Material angetrocknet sein.

Alternativ das angemischte Material als Spachtellage in mind. 2 mm Schichtdicke aufziehen.

Der Feuchteschutz kann mit einer sockelgeeigneten Fassadenfarbe Uberarbeitet werden.

Verarbeitung als zusétzliche Dichtebene unter Fensterbénken

Dammplatte oder Dammekeil entsprechend der Fensterbankneigung von mind. 5° einbauen.

Systemzugehdrige Armierung inkl. Bewehrungsgewebe im Bereich der Fensterbankbriistung aufbringen und in die
seitliche Laibung hochfiihren. Wannenférmige Ausbildung der Dichtebene durch 2-lagigen Schiammanstrich mit
Carbon-Abdichtspachtel (mind. 1 kg/m? je Anstrich) ausfiihren. In der seitlichen Laibung Carbon-Abdichtspachtel
mind. 2 cm bzw. bis auf die H6he der Bordprofilaufkantung auftragen.

Verarbeitungsbedingungen Wéhrend der Verarbeitung- und in der Trocknungsphase diirfen die Umgebungs- und Untergrundtemperaturen nicht
unter +5 °C und Uber +30 °C liegen. Nicht unter direkter Sonneneinwirkung, bei starkem Wind, Nebel oder hoher
Luftfeuchtigkeit verarbeiten.
Auf das Merkblatt "Verputzen, Warmedammen, Spachteln, Beschichten bei hohen und niedrigen Temperaturen”
vom Bundesverband Ausbau und Fassade wird verwiesen.

Bei ungunstigen Witterungsbedingungen sind geeignete MaBnahmen zum Schutz der bearbeiteten Fassadenflachen
zu treffen.

Trockenzeit Die Wartezeit zur Uberarbeitung ist u.a. abhéngig von den Witterungsbedingungen und der Schichtdicke. Die An-
gaben beziehen sich auf Umgebungstemperaturen von 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit und dienen als Orien-
tierung.

Eine gegebenenfalls notwendige Verdibelung bzw. Armierung soll erst nach ausreichender Verfestigung des Kle-
berbetts erfolgen.
Wartezeit nach Verklebung: mind. 2-3 Tage.

Die Armierungsschicht muss ausreichend gleichméBig getrocknet sein.
Wartezeit nach Armierung: (pastése) Oberputze mind. 2-3 Tage.
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Wartezeit nach Feuchteschutz-Auftrag: Fassadenfarben mind. 1 Tag.

Reinigung der Werkzeuge Sofort nach Gebrauch mit Wasser unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften.

Hinweise

Gefahrenhinweise und Pastdse Komponente: Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Einatmen von Nebel oder Dampf vermeiden.
Sicherheitsratschlage Kontaminierte Arbeitskleidung nicht auBerhalb des Arbeitsplatzes tragen. Schutzhandschuhe tragen. Bei Hautrei-

zung oder -ausschlag: Arztlichen Rat einholen/ arztliche Hilfe hinzuziehen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und
vor erneutem Tragen waschen.

Inhalt/ Behéalter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zufthren.

Enthalt: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-iso-
thiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Flr gewerbliche/industrielle Anwendungen.

Hotline fiir Allergieanfragen: 0800/1895000 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz).

GISCODE: BSW20.

VOC-Gehalt nach RL 2004/42/EG (2K): Dieses Produkt enthélt max. 1 g/l VOC.

Deklaration der Inhaltsstoffe nach VdL-Richtlinie 01: Polyacrylatharz, Calciumcarbonat, Silikate, Wasser, Addi-
tive, Konservierungsmittel, .

Pulverkomponente: Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschaden. Kann die Atemwege reizen.
Einatmen von Staub vermeiden. Nach Gebrauch Haut griindlich waschen. Schutzhandschuhe/ Augenschutz/ Ge-
sichtsschutz tragen. BElI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und flr ungehinderte Atmung sorgen.
Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten
lang behutsam mit Wasser spuilen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter spulen.
Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen.

An einem gut bellifteten Ort aufbewahren. Behalter dicht verschlossen halten.

Enthalt: WeiBzement, Portland-, Chemikalien. Fir gewerbliche/industrielle Anwendungen. WaBrige Zementauf-
schlammungen wirken alkalisch.

GISCODE: ZP1.

VOC-Gehalt nach RL 2004/42/EG (2K): Dieses Produkt enthalt max. 1 g/l VOC.

Deklaration der Inhaltsstoffe nach VdL-Richtlinie 01: Zement.

Sicherheitsdatenblatt Nahere Angaben: Siehe Sicherheitsdatenblatt
beachten

Systemzugehorige und -erganzende Produkte

Perimeterdammplatte 032
Perimeterdammplatte 035
Fensteranschlussfolie

Fensterbankeckwinkel

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden.
Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergriinde und Objektbedingungen wird jedoch der Kaufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung
entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung fiir den vorgesehenen Verwendungszweck unter den
jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prifen. Giltigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten
Fassung. Uberzeugen Sie sich bitte ggf. Gber die Aktualitét dieser Fassung auf www.alligator.de
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