TECHNISCHES MERKBLATT A IGATOR

macht's einfach.

V

Kieselit®-Fusion

Sol-Silikatfarbe gem. DIN 18363 Abs. 2.4.1 mit Nano-
technologie flr AuBenanstriche auf mineralischen und

organischen Untergriinden. Durch beste bauphysikali- A |GA'|'0R
sche Werte, hohe Alkalitdt und moderate Hydrophobie
vor Algen- und Pilzbefall geschiitzt. Biozidfrei. Kieselit-
__ Fusion
Produktbeschreibung
Eigenschaften » Selbstreinigungseffekt durch Photokatalyse
* Hohe Kreidungsresistenz W3
* Minimierung von Pottasche-Ausbliihungen
» Biozidfreier Schutz vor Algen und Pilzen durch moderate Hydrophobie
» Hochste Farbtonbestandigkeit (Klasse A gem. BFS-Merkblatt 26) sd-Wert
» Super Haftkraft auch auf organischen Untergriinden

* Verkieselung mit mineralischen Untergriinden
+ Hoch CO? -durchlassig

Anwendungsbereich Nur auBen

Einsatzbereich » Denkmalgeschitzte Fassadenflachen
»  WDV-Systeme
» Auf Sanierputzen nach WTA und auf Entfeuchtungsputzen @
+ Kalkhaltige Untergriinde AtLFAcolor

* Mineralische und organische Untergriinde

ALLFAcool-
Pigmentierung als

Werksisnong!
Werkstoffbeschreibung
Bindemittel Kieselsol
Lithiumwasserglas
Nanoskalige Siliziumverbindungen
Sonstige Inhaltsstoffe Photokatalytisch wirksames Titandioxid
Fullstoffe
Additive
Dichte p=~1,5kg/l
Trockenschichtdicke Klasse E3 nach DIN EN 1062-1
E = 100—200 pm nach ISO 3233
Wasserdampfdurchlédssigkeit Klasse V1 (hoch) nach DIN EN 1062-1
sd < 0,14 m nach DIN EN ISO 7783-2
Maximale KorngréBe Klasse S1 nach DIN EN 1062-1
S <100 um nach EN ISO 1524
Wasseraufnahme Klasse W3 (niedrig) nach DIN EN 1062-1
W < 0,1 kg/(m2h'”2) nach DIN EN 1063-3
Stand: 03/25 1/5

ALLIGATOR FARBWERKE GmbH | MarkstraBe 203 | 32130 Enger | Tel.: +49 5224 930-0 | info@alligator.de



TECHNISCHES MERKBLATT A IGATOR

macht's einfach.

V

Kieselit®-Fusion

Glanzgrad Reflektometerwert
Klasse G3 (matt) nach DIN EN 1062-1
Messwinkel 85°, Anforderung < 10

Verbrauch Ca. 130 - 160 mI/m? fiir eine Beschichtung auf glattem Untergrund. Auf rauen Flachen entsprechend mehr.

Bei diesen Verbrauchsangaben handelt es sich um Richtwerte.
Objektabhangige oder verarbeitungsbedingte Abweichungen sind zu ber{icksichtigen.

Hinweis zum Verbrauch Beachten: Damit die zugesicherten Eigenschaften eingehalten werden, sind im AuBenbereich zwei Anstriche erfor-
derlich. Fir eine exakte Kalkulation bietet eine Probeflache am Objekt die beste Gewahr.

Farbton WeiB
Basis 1

Werkseitige Einfarbung oder Silikat Vollton- und Abtonfarben. Basismaterial mit systemgerechten ALLFAcolor-
Abtoénpasten.

Vor der Verarbeitung muss das Material auf Farbtongenauigkeit und Beschaffenheit Gberprift werden. Beanstan-
dungen zu Abweichungen vom Liefersoll kénnen nach der Verarbeitung nicht mehr anerkannt werden. Auf den
"Leitfaden zu Prifpflichten bei Anlieferung von Ténware im Rahmen der Untersuchungs- und Rugepflicht (§ 377
HGB)" des VDPM wird verwiesen.

Auf zusammenhangenden Flachen abgeténtes Material mit gleicher Charge verarbeiten oder Material unterschied-
licher Chargen vorher untereinander mischen.

Intensive Farbtdne weisen unter Umsténden ein geringeres Deckvermdgen auf. Es empfiehlt sich deshalb bei diesen
Farbtdnen, einen vergleichbaren, deckenden, auf Wei3 basierenden, pastelligen Farbton vorzustreichen. Evtl. kann
eine zweite Deckbeschichtung erforderlich werden.

Klasse nach BFS 26 A
Gruppe nach BFS 26 1
Lagerhaltung Kihl, frostgeschiitzt und Vermeidung groBer Temperaturschwankungen. Vor direkter Sonnenbestrahlung schiitzen.

In original verschlossener Verpackung mind. 12 Monate haltbar.

Hinweis Bei der Angabe der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte. Die Angaben beziehen sich auf WeiBware
bzw. Standardware. Durch eine Abténung sind geringfigige Abweichungen méglich ohne Beeintrachtigung der
Produkteignung.

Untergriinde

Geeignete Untergriinde * Mineralische Untergriinde, z.B. Putze ab CS Il nach DIN EN 998-1 (Druckfestigkeit mind. 1,5 N/mm?) bzw. ab

Plc nach DIN 18550, Beton, Sichtmauerwerk, Faserzement, zementgebundene Holzfaserplatten

» Pastdse Putze und Beschichtungen auf Dispersions-, Siliconharz- und Dispersions-Silikatbasis und auf Silikat-
basis

» Der Untergrund muss fest, tragfahig, frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein. VOB,
Teil C, DIN 18363, Abs. 3 beachten. Um farbtoneinheitliche Beschichtungen zu erzielen, ist der Untergrund
gleichméaBig saugend einzustellen.
Untergrundpriifung erfolgt in Anlehnung an die Merkblatter Nr. 20 und 20.1 des Bundesausschuss Farbe und
Sachwertschutz e.V.
Die Ursache von Rissen in Untergriinden aufklaren und Risse, abhangig von Rissart und Umfang, geeignet
sanieren.

Untergrundvorbereitung Die nachfolgenden Angaben sind beispielhaft und nicht abschlieBend. Die Beschichtung erfolgt nach ggf. erforder-
licher Untergrundvorbereitung. Aufgrund der Sortimentsvielfalt sowie der Fllle von Anwendungsféllen sind auch
andere Grundierungen und Beschichtungsaufbauten méglich. Hierzu bitte Beratung einholen.

SchutzmaBnahmen
Fensterbanke und Anbauteile abkleben.
Glas, Keramik, Klinker, Naturstein, lackierte, lasierte und eloxierte sowie zu schiitzende Flachen sorgfaltig abdecken.

Reinigung der Untergriinde

Verschmutzte Bereiche reinigen, nicht tragfahige Schichten mit geeigneter Methode entfernen. Gesetzliche Vorga-
ben beachten. Bei Behandlung mit Wasser ausreichende Trockenzeiten einhalten. Mégliche Verfahren (nicht ab-
schlieBend):
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» Reinigung trocken: Abkehren, Abbdrsten.
» Druckwasserstrahlen: max. Temperatur 60° C, max. Druck 60 bar.
» Reinigung mechanisch: Abbeizen, Abschleifen, Abschaben, lokaler Rickbau etc.

Die Wartezeit zur Uberarbeitung ist u.a. abhangig von Witterungseinfliissen und der Schichtdicke. Bei niedrigen
Temperaturen und hohe Luftfeuchten verlangert sich die Standzeit.

Bei unterschiedlicher Saugfahigkeit und Untergrundfeuchte sowie durch ungleiche Alkalitat kann es — besonders
bei abgetdnter Ware — durch den chemischen Abbindevorgang zu ungleichmaBigem Auftrocknen kommen. Ziel der
Untergrundvorbereitung sind daher u.a. ein méglichst homogenes Saugverhalten und reduzierte Alkalitat.

Wartezeit neue mineralische Putze
Richtwert fir Wartezeit bei 20° C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit: mind. 1 Tag pro mm Gesamtschichtdicke aus Unter-
und Oberputz, jedoch mind. 14 Tage.

Durch eine Grundbeschichtung mit Alligator Multi-Grund 3 in 1 vermindert sich das Risiko von Kalkausblihungen
bei alkalischen Oberputzen, so dass bereits nach einer Standzeit von mind. 7 Tagen beschichtet werden kann. Al-
ternativ kdnnen mineralische Putze mit Kieselit-Fassadenfarben beschichtet werden. Langere Wartezeiten reduzie-
ren das Risiko von Kalkausblihungen.

Besonders getdnte Farbgebungen erfordern ggf. MaBnahmen (z.B. ldngere Standzeiten vom Putzgrund, eine
Grundierung mit Multi-Grund 3 in 1, Witterungsschutz etc.).

Wartezeit neue pastose Putze
Uberarbeitung nach vollstandiger Durchtrocknung, friihestens nach 2-3 Tagen.
Ggf. Grundbeschichtung mit Miropan-Grundierfarbe oder Multi-Grund 3 in 1.

Alte mineralische Putze, Beton

Reinigung, nicht tragfahige Schichten entfernen.

Schwach saugend, glatt: siehe Beschichtungsaufbau.

Grob por6s, saugend, sandend, mehlend: Grundbeschichtung mit L-66 Tiefgrund und Grundierfarbe P 1:1 gemischt
oder mit Kieselit-Grundiermittel.

Alte, pastdse matte Beschichtungen

Reinigung, nicht tragfahige Schichten entfernen.

Schwach saugend, glatt: siehe Beschichtungsaufbau.

Grob poros, saugend, sandend, mehlend: Grundbeschichtung mit L-66 Tiefgrund und Grundierfarbe P 1:1 gemischt
oder Miropan Grundiermittel LEF.

Fur Sichtmauerwerk aus Ziegelsteinen oder Kalksandsteinen sind nur frostbestéandige Steine ohne Fremdein-
schlisse geeignet. Das Mauerwerk muss rissfrei verfugt, trocken und salzfrei sein. Diffusionsoffene Beschichtung
einsetzen. BFS-Merkblatter 2 und 13 beachten.

Faserzement

Ggf. Reinigung, minderfeste Schichten entfernen unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften. Bei Beschichtun-
gen auf Faserzementplatten BFS-Merkblatt Nr. 14 beachten. Unbeschichtete, nicht tragfahige asbesthaltige Platten
dirfen entsprechend der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) nicht mehr anstrichtechnisch behandelt werden. Bei
asbestfaserhaltigen Platten mit vorhandener tragfahiger Altbeschichtung zusétzlich die TRGS 519 beachten.

Flachen mit Pilz- bzw. Algenbefall durch Nassstrahlen unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften reinigen.
Nach Abtrocknung mit Algen- und Schimmel-EX geméaB Herstellervorgaben behandeln.

Salzausbliihungen, Feuchtigkeit

Durch Mineralsalze werden Beschichtungen friihzeitig zerstort. Beim Beschichten von Flachen mit Salzausblihun-
gen und (aufsteigender) Feuchtigkeit kann fir die dauerhafte Haftung der Beschichtung bzw. die Unterbindung der
Salzausbliihung keine Gewahr (lbernommen werden.

Verarbeitung
Auftragsverfahren Streichen und Rollen
Material gut aufrihren.
Beschichtungsaufbau Zur Vermeidung von Ansatzen nass-in-nass beschichten.
Ggf. Grundierung(en) im Rahmen der Untergrundvorbehandlung.
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Erstbeschichtungen

Grundbeschichtung: Kieselit-Grundierfarbe oder Kieselit-Grundiermittel, vorab 1:1 wasserverdiinnt.
Zwischenbeschichtung: max. 3 % mit Kieselit-Grundiermittel, vorab 1:1 wasserverdinnt.
Schlussbeschichtung: mdglichst unverdinnt.

Uberholungsbeschichtungen

Grundbeschichtung: Kieselit-Grundierfarbe.

Zwischenbeschichtung: max. 3 % mit Kieselit-Grundiermittel, vorab 1:1 wasserverdiinnt.

Schlussbeschichtung mdglichst unverdinnt.

Auf schwachsaugenden Untergriinden ist das Produkt als Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung einsetzbar.

Verarbeitungshinweise Wahrend der Verarbeitung- und in der Trocknungsphase diirfen die Umgebungs- und Untergrundtemperaturen nicht
unter +8 °C und Uber +30 °C liegen. Nicht unter direkter Sonneneinwirkung, bei starkem Wind, Nebel oder hoher
Luftfeuchtigkeit verarbeiten.
Auf das Merkblatt "Verputzen, Warmedammen, Spachteln, Beschichten bei hohen und niedrigen Temperaturen"
vom Bundesverband Ausbau und Fassade wird verwiesen.

Beiungunstigen Witterungsbedingungen sind geeignete MaBnahmen zum Schutz der bearbeiteten Fassadenflachen
zu treffen.

Beachten Kupferablaufer (CU-lonen in Regenwasser) reagieren mit Inhaltsstoffen von Kieselit-Fusion zu braunlichen Verfar-
bungen. Daher missen entsprechende Kupferflachen vor Oxidation geschitzt werden. Alternativ kann Kieselit-
Fassadenfarbe eingesetzt werden.

Praxis-Tipps Bei Fassadenflachen, die unter speziellen Objektbedingungen oder durch natiirliche Witterungseinfliisse starker als
Ublich feuchtebelastet werden, besteht ein erhéhtes Risiko der Pilz- und Algenbildung. Das Produkt ist stark al-
kalisch und besitzt somit einen natirlichen Schutz gegen friihzeitigen mikrobiologischen Befall. Ein dauerhaftes
Verhindern von Pilz- und Algenbewuchs kann nicht zugesichert werden.

Bei Hellbezugswerten (HBW) unter 20 muss der Putz in WDVS nach Durchtrocknung je nach Anforderung mit
einer solar-reflektierenden Fassadenfarbe mit TSR-Wert > 25 in mindestens zwei Lagen beschichtet werden. Auf
massiven Wandbildnern sind bei HBW < 30 besondere MaBnahmen zu ergreifen, z.B. ein zusatzlicher Armierungs-
putz mit vollflachiger Gewebeeinlage auf dem Leichtunterputz, bei HBW < 20 zuséatzlich eine solar-reflektierende
Fassadenfarbe mit TSR > 25. Grenzen der Umsetzbarkeit im jeweiligen System beachten.

Bei dunklen Farbténen kann eine mechanische Beanspruchung der Oberflache zu hellen Streifen (Schreibeffekt)
fuhren. Dieses ist eine produktspezifische Eigenschaft aller matten bis seidenmatten Fassadenfarben und hat keinen
Einfluss auf die Produktqualitat und -funktionalitat.

Ausbesserungen in der Flache kdnnen sich, selbst bei Verwendung des originalen Beschichtungsmaterials, mehr
oder weniger stark abzeichnen. Abzeichnungen sind geméaBn BFS-Merkblatt 25 unvermeidbar. Ob eine Ausbesserung
als optisch stérend empfunden wird, hangt von vielen Faktoren ab wie Farbton, Glanzgrad, Schichtdicke, Untergrun-
d, Beleuchtung usw.

Ausbliihungen auf der Oberflache Bei silikatischen Produkten kann es durch den chemischen Abbindeprozess
zu Ausféllen von Pottasche auf der Oberflache kommen. Diese I&sst sich im Innenbereich in der Regel trocken, z.
B. durch Absaugen, entfernen. Im AuBenbereich wird diese in der Regel durch Bewitterung selbststéndig abgewa-
schen.

Bei dichten, kiihlen Untergriinden oder bei witterungsbedingter Trocknungsverzégerung kdnnen durch Feuchtebe-
lastung (Regen, Tau, Nebel) Hilfsstoffe an der Oberflache der Beschichtung gelblich/transparente, leicht glanzende
und klebrige Ablaufspuren entstehen (Emulgatorenldufer). Diese Hilfsstoffe sind wasserléslich und werden mit
ausreichend Wasser, z.B. nach mehrmaligen starkeren Regenféllen, selbstandig entfernt. Die Qualitét der getrock-
neten Beschichtung wird dadurch nicht nachteilig beeinflusst. Sollte trotzdem eine direkte Uberarbeitung erfolgen,
so sind die Laufer/Hilfsstoffe vorzundssen und nach kurzer Einwirkzeit restlos abzuwaschen. Eine Grundierung mit
Multi-Grund 3 in 1 reduziert das Risiko.

Wolkiges Auftrocknen Bei Silikatfarben kann es je nach Witterung und Objektbedingungen durch den chemischen
Abbindeprozess zu einem wolkigen oder streifigen Erscheinungsbild der getrockneten Beschichtung kommen.
Dieser Effekt ist materialtypisch und beeintrachtigt nicht die technische Funktionstauglichkeit der Beschichtung.

Horizontale Flachen konstruktiv schiitzen (z.B. durch Verblechung).

Trockenzeit Grundbeschichtungen miissen vor der weiteren Uberarbeitung trocken, Putz muss ausreichend abgebunden sein.
Die Wartezeit zur Uberarbeitung ist u.a. abhéngig von Witterungseinfliissen und der Schichtdicke. Bei niedrigen
Temperaturen und hohen Luftfeuchten verlangert sie sich.
Die Angaben beziehen sich auf 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit und dienen als Orientierung.
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» oberflachentrocken nach ca. 3 Stunden
» Uberstreichbar nach ca. 12 Stunden
» durchgetrocknet und belastbar nach ca. 3 Tagen

Reinigung der Werkzeuge Sofort nach Gebrauch mit Wasser unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften.

Hinweise

Gefahrenhinweise und Enthélt 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Achtung! Beim Spriihen kdnnen
Sicherheitsratschlage gefahrliche lungengangige Trépfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Sicherheitsdatenblatt auf An-

frage erhaltlich. Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen.
Sicherheitsdatenblatt Nahere Angaben: Siehe Sicherheitsdatenblatt
beachten

Systemzugehorige und -erganzende Produkte

Kieselit®-Grundiermittel
Kieselit®-Grundierfarbe

Kieselit®-Streichvlies

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden.
Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergriinde und Objektbedingungen wird jedoch der Kaufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung
entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung fiir den vorgesehenen Verwendungszweck unter den
jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prifen. Gltigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten
Fassung. Uberzeugen Sie sich bitte ggf. Gber die Aktualitét dieser Fassung auf www.alligator.de
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