TECHNISCHES MERKBLATT A IGATOR

macht's einfach.

Art Caltino

V

Hochwertige silikatische Spachtelmasse mit natrli- \’i | ]
chem Oberflachencharakter. Ideal fir matte Beton- ‘: g

und Natursteinoptiken. ‘u

Produktbeschreibung

Eigenschaften

Anwendungsbereich

Einsatzbereich

» Matte Beton- und Natursteinoptiken A
» Vielseitig strukturierbar (\m
«  Fir ein angenehmes Raumklima ALLFAcolor

» Feuchtigkeitsregulierend

» Durch die hohe Alkalitat besteht ein natlrlicher Schutz vor Schimmel- und Pilzbefall der
Beschichtung

+ Diffusionsfahig

» Strapazierfahig

» Pastds und verarbeitungsfertig

* Konservierungsmittelfrei

» Ldésemittel- und weichmacherfrei

» In 17 attraktiven Farbtdnen tber ALLFAcolor-Ténanlagen abténbar

Nur innen

+ Anspruchsvoller Wohnbereich
+ Repréasentative Bereiche (Empfangshallen, Hotels, Banken, Konferenzsale, usw.)

Werkstoffbeschreibung

Bindemittel

Sonstige Inhaltsstoffe

Glanzgrad

Verbrauch
Farbton

Geeignete Abténfarben

Lagerhaltung

Verdiinnung

Stand: 06/25

Kaliwasserglas mit (kleiner 5%) organischen Zuséatzen, nach DIN 18363 Abs. 2.4.1.

Fullstoffe
Additive

Reflektometerwert
Klasse G3 (matt) nach DIN EN 1062-1
Messwinkel 85°, Anforderung < 10

ca. 2,0 kg/m2 fir die fertige Beschichtung bei glattem Untergrund

17 Farbténe

Maschinelle Einfarbung mit systemgerechten ALLFAcolor- Abtdnpasten, werkseitige Einfarbung oder handelsubliche
Vollton- und Abtdnfarben bzw. Abténkonzentrate. Bitte beachten, dass bei geténter Ware die angegebenen Eigen-

schaften veréndert, sein kénnen.
Kuhl, jedoch frostfrei lagern

Wasser
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Art Caltino

Untergriinde
Geeignete Untergriinde «  Ubliche mineralische Untergriinde (Putze, Beton, Mauerwerk).
»  Gipsputz
» Gipsbauplatten
* Gips-Wandbauplatten
» Tragfahige, mineralische und organische Altanstriche.
Untergrundbedingungen Der Untergrund muss sauber, trocken und tragféhig sein. Die Richtlinien der VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3 sind

zu beachten. Der Untergrund ist vorab planeben zu spachteln, so dass keine Unebenheiten, Lécher oder Lunker
vorhanden sind. Kleinere Unebenheiten werden durch den Materialauftrag ausgeglichen. Gipshaltige Untergriinde
sind immer mit Multi-Grund 3 in 1 zu grundieren. Bei teilgespachtelten Flachen sind die betroffenen Bereiche zu-
satzlich mit Multi-Grund 3 in 1 vorzustreichen (also insgesamt 2 Beschichtungen). Es ist ansonsten zwischen dem
Silikatbindemittel und dem Gips eine chemische Reaktion moglich, die zu einer Farbverédnderung fihren kann!

Untergrundvoraussetzungen  Beton
Schalble, Fette und Wachse durch Netzmittelwéasche entfernen. Evil. Sinterschichten sind mechanisch zu entfernen.
Die Saugféhigkeit des Betons durch Benetzungsprobe priifen. Des Weiteren gelten die Richtlinien laut BFS-Fach-
regel 1 bei AuBenbeschichtungen und BFS-Fachregel 8 bei Innenbeschichtungen.

Gipsplatten

Spachtelgrate abschleifen. Grundierung (Kieselit® -Grundiermittel) weichen und saugenden Untergriinden. Grund-
beschichtung mit Kieselit® Streichvlies. Bei haarrissiiberbriickenden Beschichtungen ganzflachig mit einem Vlies
armieren. BFS-Fachregel Nr. 12 beachten. Evtl. durchschlagende Inhaltsstoffe vor der weiteren Beschichtung iso-
lieren.

Gipsbauplatten

Grundierung auf Saugféhigkeit einstellen. Bei haarrisstiberbriickenden Beschichtungen ganzflachig mit einem Vlies
armieren. BFS-Fachregel 12 beachten. Evtl. durchschlagende Inhaltsstoffe sind vor der weiteren Beschichtung zu
isolieren.

Gipsputze u.a. Innenputze
Evitl. vorhandene Sinterschichten entfernen. Fir Erstbeschichtungen auf gutes Eindringen der Grundierung, z.B.
durch Einsatz eines Tiefgrundes, achten. BFS-Fachregel 10 beachten.

Holzwerkstoffe innen (Spanplatten, OSB-Platten, usw.)
Sind vorab mit einer geeigneten Gipsbauplatte oder Gipsfaserplatte zu Uberarbeiten, da sonst im StoBbereich mit
Rissbildung zu rechnen ist.

Porenbeton innen

In R&umen mit hoher Feuchtigkeitsbelastung raumseitig an den AuBenwéanden ein zuséatzlicher Feuchtigkeitsschutz
vorsehen. Dies kann evtl. durch einen zweikomponentigen Anstrich, wie z. B. Hydropox, erfolgen. BFS-Fachregel
11 beachten.

Unterputze innen

Mineralische Unterputze missen ausreagiert und durchgetrocknet sein, da es sonst zu Verfarbungen, besonders
bei getdnten Folgebeschichtungen, kommen kann. Als Faustregel gilt 1 Tag Trockenzeit pro mm Schichtstérke, bei
niedrigen Temperaturen und hoher Luftfeuchte entsprechend langer. Zu hohe Temperaturen und geringe Luft-
feuchte verlangern ebenfalls den Abbindeprozess. Nachputzstellen fluatieren. Des Weiteren gelten die Richtlinien
laut BFS-Fachregel 10.

Untergrundvorbereitung Hinweis Q2/Q3 Spachtelung / diinne Gipsschichten < 0,5 mm
Bei Verwendung gipshaltiger, hydraulisch abbindender Spachtelmassen in der Qualitatsstufe Q2/Q3 wird eine
transparente, wassrige Grundierung empfohlen. Hierzu verweisen wir auf das Maler&Lackierer Merkblatt Nr.
2 -9/2020 "Haftfestigkeitsstérungen von Beschichtungen auf verspachtelten Gips(karton)platten" des Bundesver-
bandes Farbe, Gestaltung, Bautenschutz und des Bundesausschusses Farbe und Sachwertschutz.
Alternativ zur gipshaltigen Q3 Spachtelung haben sich Spachtelungen mit pastésen Spachtelmassen bewéhrt.
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Verarbeitung

Verarbeitung Bei eingefarbtem Material zundchst die Paste gut mit dem Grundmaterial verriihren.

Klassische Art Caltino-Optik:

1. Arbeitsgang: Mit Venezianer Kelle im Farbton der nachfolgenden Beschichtung in einer etwas unregelméaBigen
Struktur aber in gleicher Schichtstarke vorspachteln. Die Spachtelung sollte nicht nur in eine Richtung abgezogen
werden.

2. Arbeitsgang: Art Caltino auf der vollstandig durchgetrockneten Oberflache mit Venezianer Kelle in der gewlinsch-
ten Optik aufbringen.

Nach kurzer AblUftzeit (ca. 20 — 30 Min.) mit gleichem Werkzeug leicht nachglatten.

Betonoptik:

1. Arbeitsgang: Mit Venezianer Kelle im Farbton der nachfolgenden Beschichtung in einer etwas unregelméaBigen
Struktur aber in gleicher Schichtstérke vorspachteln. Die Spachtelung sollte nicht nur in eine Richtung abgezogen
werden.

2. Arbeitsgang: Art Caltino auf der vollstandig durchgetrockneten Oberflache mit Venezianer Kelle in der gewiinsch-
ten Optik aufbringen. Fir die Betonoptik wird das frische Art Caltino stellenweise mit einem groben Schwammbrett
aufgeraut. Fugen kdnnen mit einer Holzleiste imitiert werden, die bei Schalbeton Ublicherweise sichtbaren ,Ringe*
kénnen mit einem Rollenstiel oder einem anderen runden Gegenstand nachgestellt werden.

Nach kurzer AblUftzeit (ca. 20 — 30 Min.) mit Venezianer Kelle leicht nachglatten.

Natursteinoptik:

1. Arbeitsgang: Mit Venezianer Kelle im Farbton der nachfolgenden Beschichtung in einer etwas unregelméaBigen
Struktur aber in gleicher Schichtstarke vorspachteln. Die Spachtelung sollte nicht nur in eine Richtung abgezogen
werden.

2. Arbeitsgang: Art Caltino auf der vollstandig durchgetrockneten Oberflache mit Venezianer Kelle in der gewiinsch-
ten Optik aufbringen. Entweder werden 2 Farbtdne auf die Kelle aufgelegt und beim Auftragen vermischt oder der
Hauptfarbton wird auf die gesamte Flache gespachtelt und der Akzentfarbton anschlieBend nass in nass mit der
Venezianer Kelle eingearbeitet. Fiir die Natursteinoptik wird das frische Art Caltino stellenweise mit einem groben
Strukturierwerkzeug aufgeraut.

Nach kurzer Abliftzeit (ca. 20 — 30 Min.) mit Venezianer Kelle leicht nachglatten. Nach Belieben besteht die Még-
lichkeit Fugen und Adern in das fast trockene Art Caltino mit geeignetem Werkzeug (z.B. Zollstock) einzukratzen -
geldste Bestandteile sollten entfernt werden, das kann z. B. mit der Hand ausgefihrt werden.

Beachten Bei Art Caltino sind gipshaltige Untergriinde immer mit Multi-Grund 3 in 1 zu grundieren. Bei teilgespachtelten
Flachen sind die betroffenen Bereiche mit Multi-Grund 3 in 1 vorzustreichen (also insgesamt 2 Beschichtungen). Es
ist ansonsten zwischen dem Silikatbindemittel und dem Gips eine chemische Reaktion mdglich, die zu einer Farb-
veranderung fihren kann!

Kreativtechniken ergeben je nach Farbton, Farbtonintensitat, Untergrund und Auftragsverfahren unterschiedliche
Wirkungen. Vor Ausfiihrung empfehlen wir das Anlegen einer Musterflache.

Vor der Verarbeitung muss das Material auf Farbtongenauigkeit und Beschaffenheit Gberprift werden. Beanstan-
dungen zu Abweichungen vom Liefersoll kénnen nach der Verarbeitung nicht mehr anerkannt werden. Auf den
"Leitfaden zu Prifpflichten bei Anlieferung von Ténware im Rahmen der Untersuchungs- und Rigepflicht (§ 377
HGB)" des VDPM wird verwiesen.

Auf zusammenhangenden Flachen abgetdntes Material mit gleicher Charge verarbeiten oder Material unterschied-
licher Chargen vorher untereinander mischen.

Angegebene Daten stellen Durchschnittswerte dar, die, bedingt durch den Einsatz naturlicher Rohstoffe, von Liefe-
rung zu Lieferung geringfligig abweichen kénnen. Die Angaben beziehen sich auf WeiBware bzw. Standardware.
Durch eine Abténung sind Abweichungen mdglich.

Bei unterschiedlicher Saugfahigkeit und Untergrundfeuchte sowie durch ungleiche Alkalitat kann es — besonders
bei abgetdnter Ware — durch den chemischen Abbindevorgang zu ungleichmaBigem Auftrocknen kommen. Ziel der
Untergrundvorbereitung sind daher u.a. ein méglichst homogenes Saugverhalten und reduzierte Alkalitat.

Angrenzende Flachen, insbesondere Glas, Keramik und Klinker, sorgféltig abdecken, da das Produkt die Oberflache
angreifen kann.

Vertraglichkeit Nicht mit anderen Produkten mischen.

Praxis-Tipps Abklebearbeiten
Nach Abschluss der Arbeiten, insbesondere bei glanzenden Dispersionsfarben und/oder héheren Schichtdicken,
Klebebénder sofort entfernen, um unsaubere Konturen zu vermeiden.
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Temperaturgrenze

Trockenzeit

Reinigung der Werkzeuge
Hinweise

Produkt-Code

Allgemeine Hinweise

Deklaration der Inhaltsstoffe

Sicherheitsdatenblatt
beachten

VOC Gehalt
(in Gramm pro Liter)

WGK

Entsorgung

V

Neue mineralische Untergriinde
Neue mineralische Untergriinde erst nach Abbinden und Trocknung, frihestens nach 14 Tagen, besser 4 Wochen,
beschichten. Bei unglinstigen Trocknungsbedingungen kann die Wartezeit auch langer sein.

Ausbliihungen auf der Oberflache Bei silikatischen Produkten kann es durch den chemischen Abbindeprozess
zu Ausféllen von Pottasche auf der Oberflache kommen. Diese I&sst sich im Innenbereich in der Regel trocken, z.
B. durch Absaugen, entfernen. Im AuBenbereich wird diese in der Regel durch Bewitterung selbststandig abgewa-
schen.

Zusammenhangende Flachen

Vor der Bearbeitung zusammenhéangender Flachen insbesondere bei getdnter Ware die Farbtongleichheit und
Konsistenz kontrollieren oder die benétigte Menge vorab mischen. Zur Vermeidung von Anséatzen nass in nass
beschichten.

Feuchteschutz
Als Feuchtschutz empfiehlt sich die Impragnierung mit der Art Deco Impragnierung. Durch den Auftrag wird der
Farbton intensivert.

Nicht im direkten Spritzwasserbereich (z. B. Duschkabinen) einsetzen. Wassertropfen und andere Verunreinigun-
gen sind sofort mit einem Tuch zu entfernen.

Zwischen + 8 °C und + 30 °C fir alle Luft- und Untergrundverhéltnisse wahrend Verarbeitung und Trocknung.

Bei + 20 °C Luft- und Untergrundtemperatur und 65 % relativer Luftfeuchte nach ca. 24 Stunden oberflachentrocken.
Endhérte nach ca. 3 Tagen. Bei niedrigeren Temperaturen und héherer Luftfeuchte entsprechend léanger.

Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Netzmittel unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften.

BSW40

Fir Kinder unzuganglich aufbewahren. Wahrend der Verarbeitung und Trocknung flr griindliche Belliftung sorgen.
Essen, Trinken und Rauchen wahrend des Gebrauchs des Produktes ist zu vermeiden. Bei Beriihrung mit den
Augen oder der Haut sofort griindlich mit Wasser abspilen. Nicht in die Kanalisation, Gewasser oder ins Erdreich
gelangen lassen. Spritz- und Spriihnebel nicht einatmen. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit
Wasser und Seife. Beschichtungsstoff ist stark alkalisch. Haut und Augen sind deshalb vor Farbspritzern zu
schitzen.

Polyacrylat-Dispersion, Kaliwasserglas, Calciumcarbonat, Fillstoffe, Wasser, Additve

Néhere Angaben: Siehe Sicherheitsdatenblatt
<19/l
1 (schwach wassergefahrdend)

Flissige Materialreste bei der Sammelstelle flr Altfarben/Altlacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau-
und Abbruchabfélle oder als Siedlungsabfalle bzw. Hausmill entsorgen.

Systemzugehdrige und -erganzende Produkte

Multi-Grund 3 in 1

Art Deco Impragnierung

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden.
Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergriinde und Objektbedingungen wird jedoch der K&ufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung
entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung fiir den vorgesehenen Verwendungszweck unter den
jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prifen. Giltigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten
Fassung. Uberzeugen Sie sich bitte ggf. Gber die Aktualitét dieser Fassung auf www.alligator.de
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